Патенты на изобретения/полезную модель, полученные в 2013 году (48)
	№ п/п
	Название
	Авторы
	Патентообладатель
	Номер патента
	Дата публикации

	1. 
	Способ увеличения степени извлечения экдистероидов из растительных объектов
	Зибарева Л.Н., Еремина В.И.
	ТГУ
	2472519
	20.01.2013

	2. 
	Способ изменения показателя преломления нелинейного кристалла GaSe
	Андреев Ю.М., Кох К.А., Ланской Г.В., Светличный В.А.
	ТГУ
	2472876
	20.01.2013

	3. 
	Способ получения катализатора на основе нитрида бора для очистки сточных вод от фенола, катализатор, полученный этим способом и способ очистки сточных вод от фенола с использованием этого катализатора
	Чухломина Л.Н., Скворцова Л.Н., Максимов Ю.М.
	ТГУ, ТНЦ СО РАН
	2473471
	27.01.2013

	4. 
	Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим
	Архипов В.А., Савельева Л.А., Горбенко Т.И., Беспалов И.С., Певченко Б.В.
	ТГУ
	2474567
	10.02.2013

	5. 
	Адаптивное управляющее устройство, базовый элемент и способ организации работы такого устройства
	Шумилов В.Н., Воронин В.Н., Соломонов В.И.
	ТГУ
	2475843
	20.02.2013

	6. 
	Способ управления движущимся объектом и устройство для его осуществления
	Сырямкин В.И., Соломонов Ю.С., Соломонов Л.С., Каменский Л.П., Шидловский В.С., Глушков Г.С., Горбачев С.В., Гафуров А.О.
	ТГУ
	2476825
	27.02.2013

	7. 
	Способ получения кумулятивной струи
	Христенко Ю.Ф., Трушков В.Г., Жалнин Е.В., Ахунов М.И.
	ТГУ
	2478265
	05.03.2013

	8. 
	Устройство для получения монофиламентной шовной нити
	Бабкина О.В., Кирюхин Ю.И., Крашенников С.В., Поляков Д.К., Чвалун С.Н., Белоусов С.И.
	ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", ТГУ
	125515 ПМ
	10.03.2013

	9. 
	Суспензионно-эмульсионная композиция антитурбулентной добавки
	Березина Е.М., Кучевская А.С., Кучина О.К., Манжай В.Н., Шелест Н.Н.
	ТГУ
	2478118
	27.03.2013

	10. 
	Иммуностимулирующее средство
	Плотников В.М. и др.
	ТГУ
	2480223
	27.04.2013

	11. 
	Способ тепловой защиты головной части летательного аппарата при его движении в плотных слоях атмосферы
	Голованов А.Н., Зима В.П., Степанова Е.В.
	ТГУ
	2481239
	10.05.2013

	12. 
	Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений на основе глиоксчаля и его производных
	Князев А.С., Мальков В.С., Гордеев А.В., Крейкер А.А., Князев А.С., Дубинин В.В.
	ТГУ, ООО "Новохим"


	2482223
	20.05.2013

	13. 
	Способ получения халькопирита с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий, устойчивых к меди
	Карначук О.В., Иккерт О.П., Лущаева И.В,, Козлова А.В.
	ТГУ
	2482062
	20.05.2013

	14. 
	Способ понижения дебита аварийных фонтанирующих скважин
	Барсуков В.Д., Минькова Н.П.
	ТГУ
	2482262
	20.05.2013

	15. 
	Защитный экран для снижения уровня микроволнового излучения сотовых телефонов
	Сусляев В.И., Найден Е.П., Доценко О.А., Кулешов Г.Е.
	ТГУ
	128790 ПМ
	27.05.2013

	16. 
	Бункер-питатель со шнековой выгрузкой для порошков, склонных к сводообразованию
	Демиденко А.А., Романдин В.И., Зятиков П.Н., Бутов В.Г., Лазарчук В.В., Ледовских А.К., Галата А.А., Котов С.А., Пешкичев Ю.Е., Рудников А.И.
	ТГУ, ОАО "СХК"
	2483999
	10.06.2013

	17. 
	Инжектор плазмы
	Ищенко А.Н., Буркин В.В., Бураков В.А., Корольков Л.В., Барышев М.С.
	ТГУ
	129034 ПМ
	20.06.2013

	18. 
	Входная вертикальная цилиндрическая трубка ручного насоса
	Семенов А.В., Табаченко А.Н., Пасько А.С.
	ТГУ
	2485349
	20.06.2013

	19. 
	Способ оценки коэффициента светопропускания силикатного сырья
	Борозновская Н.Н., Быдтаева Н.Г., Небера Т.С., Климкин А.В.
	ТГУ
	2485485
	20.06.2013

	20. 
	Лазерная установка с перестройкой в красной области спектра
	Солдатов А.Н., Мирза С.Ю., Реймер И.В.
	ТГУ
	129715 ПМ
	27.06.2013

	21. 
	Способ выращивания мицелия Grifola frondoza
	Карначук Р.А., Соколянская Л.О.
	ТГУ
	2485758
	27.06.2013

	22. 
	Способ получения 2-метилимидазола
	Мальков В.С., Князев А.С., Котельников О.А., Однокопылова М.В.
	ТГУ
	2486176
	27.06.2013

	23. 
	Способ получения 2 -метил-4(5)-нитроимидазола
	Мальков В.С., Однокопылова М.В., Селихова Н.Ю., Котельников О.А., Князев А.С.
	ТГУ
	2486177
	27.06.2013

	24. 
	Способ создания планарного волновода оксида цинка на ниобате лития
	Козик В.В., Шандаров С.М., Кузнецова С.А., Буримов Н.И., Бородин М.В., Щербина В.В., Смычков С.А.
	ТГУ
	2487084
	10.07.2013

	25. 
	Способ получения 1,4-диоксан-2,3-диола
	Мальков В.С., Золотухина Н.Ю., Князев А.С., Жарков А.С., Певченко Б.В.
	ОАО "ФНПЦ Алтай" (RU),
ТГУ (RU)
	2487126
	10.07.2013

	26. 
	Устройство для получения коллоидного раствора наночастиц в жидкости методом лазерной абляции
	Лапин И.Н., Светличный В.А.
	ТГУ
	130402 ПМ
	20.07.2013

	27. 
	Устройство для получения углерода и водорода из углеводородного газа
	Антипов В.Б., Дунаевский Г.Е., Медведев Ю.В., Цыганок Ю.И., Медведев Д.Ю.
	ТГУ
	2488553
	27.07.2013

	28. 
	Способ организации рабочего процесса в космической двигательной установке в газообразном топливе
	Архипов В.А., Борисов Б.В., Жуков А.С., Бондарчук С.С., Трушляков В.И., Куденцов В.Ю.
	ТГУ
	2488712
	27.07.2013

	29. 
	Способ получения высокопористого наноразмерного покрытия на основе двойных оксидов кремния и никеля
	Козик В.В., Иванов В.К., Борило Л.П., Бричкова В.Ю., Бричков А.С., Заболотская А.В.
	ТГУ
	2490074
	20.08.2013

	30. 
	Трехступенчатая легкогазовая установка
	Биматов В.И., Христенко Ю.Ф., Жалнин Е.В., Жаровцев В.В., Погорелов Е.В.
	ТГУ
	2490580
	20.08.2013

	31. 
	Способ удаления кислорода из фоновых растворов для вольамперометрического анализа
	Баталова В.Н., Гудкова О.З., Алексеенко К.В.
	ТГУ
	2490621
	20.08.2013

	32. 
	Способ определения единичного импульса твердого топлива
	Архипов В.А., Зарко В.Е., Коротких А.Г., Кискин А.Б.
	ТГУ
	2494394
	27.09.2013

	33. 
	Способ очистки поверхности металлических материалов
	Изаак Т.И., Лямина Г.В., Мокроусов Г.М.,
Фирхова Е.Б.
	ТГУ
	2495156
	10.10.2013

	34. 
	Способ термической обработки монокристаллов ферромагнитного сплава Fe-Ni-Co-Al-Nb с термоупругими гамма-альфа мартенситными превращениями
	Чумляков Ю.И., Киреева И.В.
	ТГУ
	2495946
	20.10.2013

	35. 
	Способ получения нанокомпозита с двойным эффектом памяти формы на основе монокристаллов ферромагнитного сплава CoNiAl
	Чумляков Ю.И., Панченко Е.Ю.
	ТГУ
	2495947
	20.10.2013

	36. 
	Накладной шнуровой заряд для локализации низовых лесных и степных пожаров
	Гришин А.М., Зима В.П.
	ТГУ
	2496539
	27.10.2013

	37. 
	Способ получения высокопористого наноразмерного покрытия на основе двойных оксидов кремния и марганца
	Козик В.В., Иванов В.К., Борило Л.П., Бричкова В.Ю., Бричков А.С., Заболотская А.В.
	ТГУ
	2496712
	27.10.2013

	38. 
	Источник направленного инфракрасного излучения
	Архипов В.А., Борисов Б.В., Гущин А.Н., Кирдяшкин А.И., Козлов Е.А., Куриленко Н.И., Максимов Ю.М.
	ТГУ
	2497044
	27.10.2013

	39. 
	Способ определения величины равномерного натяжения мембраны из изотропного материала
	Пономарев С.В., Жуков А.П., Павлов М.С., Халиманович В.И., Подшивалов С.Ф.
	ТГУ
	2497088
	27.10.2013

	40. 
	Способ получения многослойного покрытия на основе SiO2-ZrO2-P2O5-CaO
	Борило Л.П., Спивакова Л.Н., Каминская Т.А.
	ТГУ
	2497680
	10.11.2013

	41. 
	Способ определения хрома (VI)
	Саранчина Н.В., Гавриленко Н.А.
	ТГУ
	2498294
	10.11.2013

	42. 
	Способ определения содержания титана, алюминия в тканях сердечно-сосудистой системы
	Ламанова Л.М., Власкина М.Ю., Аношкина Ю.В.
	ТГУ
	2498304
	10.11.2013

	43. 
	Рентгеновский детектор
	Айзенштат Г.И., Прокопьев Д.Г.
	ТГУ
	2498460
	10.11.2013

	44. 
	Композиция на основе сложных оксидов циркония, фосфора и кальция для получения покрытия
	Борило Л.П., Спивакова Л.Н., Каминская Т.А.
	ТГУ
	2502667
	27.12.2013

	45. 
	Способ получения диэтилентриаминпентауксусной кислоты
	Жук В.В., Яновский В.А., Сачков В.И.
	ТГУ
	2502726
	27.12.2013

	46. 
	Способ нанесения антифрикционного износостойкого покрытия на титановые сплавы
	 Савостиков В.М. Табаченко А.Н. Потекаев А.И. Дударев Е.Ф.
	ТГУ
	2502828
	27.12.2013

	47. 
	Способ контроля внутреннего квантового выхода полупроводниковых светодиодных гетероструктур на основе GaN
	Прудаев И.А., Олешко В.И., Корепанов В.И., Лисицын В.М., Толбанов О.П., Ивонин И.В.
	ТГУ
	2503024
	27.12.2013

	48. 
	Способ измерения скорости движения облаков
	Самохвалов И.В., Насонов С.В., Суханов Б.В., Фомин Г.Г.
	ТГУ
	2503032
	27.12.2013


